
VARILLA ACERO NERVURADO.
Producto obtenido por el proceso de laminación en frío a partir de
alambrón. Se conocen en el mercado como varillas para la construcción.
Designación técnica: ADN500. 
Límite de fluencia característico: 500 MPa 
Resistencia a la tracción característica: 550 MPa A 
Largamiento de ruptura característico: 6%. 
Presentación: 6.0mts de largo. Diametros: 4mm - 5mm - 
6.5mm - 8.2mm - 10mm.
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4mm 85 varillas por atado
de 50kg

5mm equivale a 8mm de hierro común y 6mm de
hierro tratado.

54 varillas por atado
de 50kg

6 .5mm equivale a 10mm de hierro común y 8mm
de hierro tratado.

32 varillas por atado
de 50kg

8 .2mm equivale a 12mm de hierro común y 8mm
de hierro tratado.

20 varillas por atado
de 50kg

10mm equivale a 14mm de hierro común y 8mm de
hierro tratado.

14 varillas por atado
de 50kg
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